mnn
Technische Universitat Dresden - . . ;
Institut far Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik Vorfuhrpraktlkum zZum Tag der Fakultat 2016 HVT=.§.

Bestlickung und Inspektion einer Leistungsbaugruppe mit Si-Dies

=» Mehr Informationen dazu im Vortrag von Herrn Dr. Schaulin um 14:30 Uhr

Substrat > Druck > Bestlickung > Lotung > Inspektion

= Standard Reflow
= Rdntgen

= Ultraschall

= geometrische
= Vakuum-Dampfphase Charakterisierung
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Inspektionsergebnisse (Proben der Gruppe 4)
Reflow gelotet Dampfphase gelotet

Ultraschallinspektion Rdntgeninspektion Ultraschallinspektion Rdntgeninspektion
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